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廊坊银马颜料有限公司.

河北省廊坊市文安县左各庄镇

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 钛白粉.

SGS工作编号 :. IDBTSNEE1801001(MNT1800396) - TJ.

样品接收日期 :. 2018年 01月 16日.

测试周期 :. 2018年 01月 16日 - 2018年 01月 19日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

通标标准技术服务（天津）有限公

司 授权签名.

Reabeca Zhou周艳.
批准签署人.
.
备注: 根据客户申请, SGS出具了此中文报告, 英文版本可根据客户要求提供. (The Chinese test report is issued

according to the applicant’s request. The English version is available from SGS if further needed).
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品 ID. 描述. SN1. TSN18-

001023.001 白色粉末.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001%.

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

GB 24613-2009- 可溶性元素.

测试方法 :.
参照 GB 24613-2009(玩具用涂料中有害物质的限量) 附录 B, 采用 ICP-OES进行分

析..

测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.
铅 (Pb). 90 mg/kg. 5 ND
锑 (Sb). 60 mg/kg. 5 ND
砷 (As). 25 mg/kg. 2.5 ND
钡 (Ba). 1000 mg/kg. 10 ND
镉 (Cd). 75 mg/kg. 5 ND
铬 (Cr). 60 mg/kg. 5 ND
汞 (Hg). 60 mg/kg. 5 ND
硒 (Se). 500 mg/kg. 10 ND

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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样品照片:.

TSNEC1800102302

TSN18-001023.001.

此照片仅限于随 SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


