
Items Analysis Standard(%) Inspection Findings(%)

(NH4)6Mo7O24
.4H2O 98.5 99.12

Mo 54 54. 24

Si 0.0010 0.0006

Al 0.0006 0.0004

Fe 0.0008 0.0006

Cu 0.0005 0.0003

Mg 0.0006 0.0005

Ni 0.0005 0.0004

Mn 0.0006 0.0005

P 0.005 0.0035

K 0.080 0.007

Na 0.003 0.0009

Ca 0.001 0.0007

Pb 0.0005 0.0004

Bi 0.0005 0.0003

Sn 0.0005 0.0003


