
荆门市维佳实业有限公司

品级石蜡检验报告

检验日期:20⒛ 年 7月 ⒛ 日

产品名称 :58#食 品级石蜡

执 刂行 标 准 :GB1886,26— ⒛ 16

批乓蚤: 20230720

项 目名称 质量指标 实际数据 分析方法

熔点/°C 58~60 58.9 GB/T2539

含油量 ,ω /%      不大于 0,5 0,41 GB/T3554

颜色/赛波特颜色号    不小于 +28 +28 GB/T3555

光安定性/号        不大于 4 3.2 SH/T0404

针入度 (乃 ℃)/(1/10nlm)不大于 18 17,08 GB/T4985

运动粘度(100℃ )/(nlm2/s) 报告 4.124 GB/T265

嗅味/号         不大于 0 0 SH/T0414

机械杂质及水 无 无 目测

水溶性酸或碱 无 无 SH/T0407

易炭化物 通过 通过 GB/T7364

稠环芳烃,紫外吸光度/cm
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判定结果:合
质量检查部门 质检员 :王娟


